Campione “ZEN” di Metalway S.r.l.
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La misura dei coefficienti di assorbimento acustico in camera riverberante & avvenuta in conformita con la
norma UNI EN 1SO 354:2003.

[l calcolo dell’indice di valutazione ay, e la determinazione della classe acustica & avvenuta in conformita con
la norma UNI EN ISO 11654:1998.

Il range di frequenza di interesse riportato nel presente documento si riferisce alle frequenze del parlato,
come richiesto dal committente, con bande di frequenza in 1/3 di ottava con frequenze centrali tra 500 Hz e
2000 Hz. Nel range di frequenza del parlato, il campione denominato “ZEN” si colloca, come
prestazioni di assorbimento acustico, in Classe A.




